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عنوان طرح تحقیقاتی: 
مقایسه زیست سازگاری سه نوع پودر نانو هیدروکسی آپاتیت ساخته شده به روش شیمیایی و استخراج شده از استخوان‌های ماهی کپور و انسان به روش برون تنی و درون تنی
تاریخ خاتمه طرح :
08/10/1404
مجری یا محقق اصلی و همکاران  با ذکر وابستگی هر فرد:
دکتر مرجان بهرامی نسب - هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان
عنوان پیام پژوهشی ( حداکثر 20 کلمه): 
داربست های ساخته شده از پودر استخوان ماهی کپور برای درمان آسیبهای استخوان
پیام کلیدی (حداکثر 80 کلمه): 
داربست های ساخته شده از پودر استخوان ماهی کپور و پودر استخوان انسانی به دلیل استخوان سازی و بلوغ بافت استخوانی مناسبی می‌توانند برای کاربردهای بالینی امیدوارکننده باشند.
متن پیام پژوهشی ( حداکثر240 کلمه):
· اهمیت موضوع(50 کلمه)،
هيدروكسي آپاتيت جزء معدنی تشکیل‌دهنده استخوان است که در درمان ضايعات استخوانی به علت زيست سازگاری و زیست فعالی بالا استفاده می‌شود. در میان منابع بیولوژیک وشیمیایی، استخراج هیدروکسی آپاتیت از استخوان ماهیها نسبت به سایر منابع به علت هزینه پایین‌تر وپروتکل راحت‌تر تولید اخیرا مورد توجه ویژه‌ای قرارگرفته است.
· مهمترین نتایج طرح به زبان غیر تخصصی(70 کلمه) 
همه داربستها در شرایط آزمایشگاهی تکثیر سلولی مناسب را نشان دادند و بیشترین تکثیر مربوط به داربست های ساخته شده از پودر استخوان ماهی کپور بود. همچنین نتایج تست حیوانی نشان داد که داربست های ساخته شده از پودر استخوان ماهی کپور و پودر استخوان انسانی 8 هفته پس از ایجاد ضایعه و کاشت بیشترین میزان استخوان سازی و بلوغ بافت استخوانی را در میان داربست های مختلف داشتند و میزان پاسخ بافتی به این داربست ها بیشتر از داربست ساخته شده از پودر نانوهیدروکسی آپاتیت تجاری در هر دو بازه زمانی 4 هفته و 8 هفته پس از ایجاد ضایعه ی استخوانی بوده است. ازاین‌رو، استفاده از این داربست ها می‌توانند برای کاربردهای بالینی امیدوارکننده باشند.
· موارد کاربرد نتایج طرح (80 کلمه)  
استفاده از داربست های ساخته شده از پودر استخوان ماهی کپور برای کاربرد های بالینی در ترمیم استخوان امیدوار کننده هستند.
تأثیرات و کاربردها: 
· تأثیر 1: ارزیابی زیست‌سازگاری نانو هیدروکسی آپاتیت استخراجی از استخوان ماهی کپور به عنوان منبع جایگزین و اقتصادی در مقایسه با نمونه‌های سنتزی و انسانی.
· تأثیر 2: توضیح ارائه داده‌های علمی معتبر برای انتخاب منبع بهینه نانو هیدروکسی آپاتیت در کاربردهای مهندسی بافت استخوان و مواد پزشکی بازساختی

محدودیت‌های شواهد چه بودند؟ 
اجرای آزمایش‌ها روی حیوانات (درون‌تنی) پرهزینه، زمان‌بر است و ملاحظات اخلاقی دارد. همچنین، نتایج آن ممکن است کاملاً منطبق بر بدن انسان نباشد.
استخراج پودر از منابع طبیعی (ماهی و انسان) ممکن است محدودیت در حجم داشته باشد و اطمینان از یکسان بودن کیفیت و خواص پودرها در مقیاس بزرگ، دشوار است.
مخاطبان طرح پژوهشی:
افراد دارای لیسانس و بالاتر
آیا این خبر می‌تواند از نظر اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، بهداشتی، ارزش های دینی و قوانین سازمان غذا و دارو، تبعاتی داشته‌باشد؟ 
خیر
در صورتی که این طرح منتج به مقاله شده است لینک مقاله درج شود: 
https://bi.tbzmed.ac.ir/Article/bi-30247
ایمیل ارتباطی و تلفن مجری اصلی طرح:
09102861236
m.bahraminasab@yahoo.com
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